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Priiffungszeugnis

Auftraggeber: RODECA GmbH
Freiherr-von-Stein-Strasse 165
45473 Milheim/Ruhr

Auftrags-Nr. {(Kunde}:

Auftrags-Nr. (MPA). 902 8690 000-1/Sc/Whr
Priifgegenstand: Wandverglasung
Prifspezifikation: DIN 18032-3:1997-04, Prifung der Ballwurfsicherheit.
Eingangsdatum des

Priffgegenstandes: 17.10.2014

Datum der Prilfung: 22.10.2014

Datum des Berichts: 30.10.2014

Seite 1 von 3 Textseiten

Beilagen: 1

Anlagen:

Gesamiseitenzahl: 4

Anzahl der Ausfertigungen: 1 x RODECA GmbH

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die Prifgegenstinde.
Verbffentlichung des verliegenden Berichtes {auch auszugsweise) ist nur mit schriftlicher Genehmigung der MPA Universitit Stuttgan zuldssig.

Die MPA Universitat Slutigart ist ein durch das DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH nach DIN EN ISOAEC 17025 akkreditiertes Priflaboratorium.
Die Akkreditierung gilt fiir die in den Urkunden aufgefihrten Prifverfahren.
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1 Aufgabenstellung

Prifung der Ballwurfsicherheit sines Einbauelements nach DIN 18032-3:1997-04 ,Sporthallen; Hallen
fir Turnen und Spiele und Mehrzwecknutzung; Priifung der Ballwurfsicherheit.

Beschreibung des Einbauelements

Bei dem untersuchten Einbauelement handelte es sich um die Wandverglasung

»PC 1550-10 / 2550-10 / 3550-10 Kristall

Das Sporthallenverglasungselement hatte zur Priifung die Gesamtabmessungen von 1620 mm x
2620 mm und bestand aus drei Stegplatten aus Polycarbonat. Die Abmessungen der einzelnen
Platten betrugen 495 mm x 50 mm,

Die Wandungsdicke der gepriften Seite betrug 0,84 mm.

Die Dicke der Zwischenstege betrug 0,06 mm, die der Gurte 0,36 mm.

Diese Stegplatten waren an ihren Langsseiten Uber Schwalbenschwanzdruckverschlisse
durchlaufend miteinander verbunden.

Zur Prifung war das Verglasungselement in einen U-férmigen Aluminiumrahmen eingesetzt.
Zwischen dem Rahmen und der Verglasung war beidseitig umlaufend eine Gummiprofildichtung

eingelegt.

2 Durchfiihrung der Priifung

Die Prifung erfolgte nach DIN 18 032-3:1997-04 ,Sporthallen, Hallen fir Turnen und Spiele und
Mehrzwecknutzung, Prifung der Ballwurfsicherheit”, (akkreditierte Prifverfahren nach DIN EN SO/
IEC 17025, siehe DAkkS-Urkunde D-PL-11016-01-00).

Die Prifung erfolgte bei Raumtemperatur im Labor.

MaterialprDfungsanstalt Universitét Stuttgart BW-Bank Stuttgart f LEBW
Pfaffenwaldring 4 Telefor: {0711) 685 - 62739 Konto-Nr. 7 8§71 521 687 BLZ 600 501 01
D-70569 Stutlgar {Vaihingen) Telefax: (0711} 685 - 62765 1BAN: DES1 6005 0101 7871 5216 87
USE-ID-Nr. DE 147794196 Internel: www.mpa.uni-stuttgart.de BICISWIFT-Code: SOLADESTXXX



Materialpriifungsanstalt

Auftrags-Nr.: 902 8690 000-1

Universitat Stuttgart Seite 3 von 3 Textseiten
3 Prifergebnisse
Tabelle 1
Ball Auftreffwinkel Anzahl der Verdnderungen am
in Grad Schisse Einbauelement
Handball 90 30
Handball 45 12
Handball 45 12
Hockeyball 90 keine
Hockeyball 45
Hockeyball 45 4
4 Zusammenfassung

Das geprifte Einbauelement (iberstand die Beanspruchung ohne Schiden.
Es erwies sich somit als Ballwurfsicher nach DIN 18 032-3:1997-04.

Dieser Prufnachweis ist giiltig bis zum 30.10.2016

Eine Wiederholungspriifung ist zu diesem Zeitpunkt nur dann nicht erforderlich, wenn der

Antragsteller nachweist und sich vom Priifinstitut bestatigen lasst, dass das geprifte Einbauelement

in den wesentlichen Teilen unverandert produziert und eingebaut wird.

Schmid
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Gesamtansicht: Wandverglasung Sy o
»PC 1550-10 / 2550-10 / 3550-10 Kristall
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Ansicht: Schnitt Wandverglasung pre
»PC 1550-10/ 2550-10 / 3550-10 Kristall w



